DRYTEX

Mineralni omitka

[ ] Popis vYROBKU

Omitky Drytex jsou polymerem modifikovanou suchou smési na bazi cementu a
kremenného kameniva, poskytujici nejvyssi kvality omitku po smichani s vodou.
Prichazeji v sedmi texturach v zavislosti na velikosti zrn: Sandblast, Sandpebble,
Sandpebble 2, Sandpebble 3, Quarzputz, Quarzputz Fine, Freestyle. Omitky Drytex jsou
bilé, a koneénou barvu fasady se ziskava natérem barvou Silstar, Silstar Pro, Colorsil,
Demandit nebo HyDroPhobic.

VLASNOST VYHODA

» Obohaceny polymery Vysoka prilnavost

* Paropropustnost Umoziuje difuze vodni pary

* Bila omitka Snadné ziskani pozadovaného barevného

efektu natiranim.

* Jednoslozkovy vyrobek

[ ] TECHNICKE PARAMETRY

Hotovy k pouziti po smichani s vodou

Parametr Hodnota Metoda vyzkumu
Odolnost vici narazim Kategorie II* ETAG 004
(Fibercoat+Drytex+Silstar)
Propustnost vodnich par, m, < 2 vysledek: 0.3* ETAG 004
(Fibercoat+Drytex+Silstar)
Reakce na ohen B-s1,d0* ETAG 004

* hodnoty v souladu s Dryvit Drysulation PRO

DS.PL.04.53.01

POUZITI

Omitku Drytex se doporucuje pro
venkovni poutziti v systémech Dryvit
ETICS a Anti Crack Render (ACR).

KOLORISTIKA
Bila.

HMOTNOST/BALENi
25 kg netto/pytel.

SPOTREBA

Norma spotreby je pribliznou

hodnotou a byla stanovena na zakladé

testy

Vyrobce. Skuteéna spotrreba do znacné miry
zavisi na typu povrchu a jeho priprave,
technice aplikace a zkusenostech
zhotovitele.

DOBA A PODMINKY SKLADOVANi
Skladujte v uzavrenych originalnich
obalech pfi teplotach od + 4 °C do

+ 38 °C, maximélné 12 mésicl od data
vyroby uvedeného na obalu. Chrante pred
poskozenim a primym slunecnim zarenim a
vlhkosti.

VAROVANI A OMEZENI

Omitka Drytex se nesmi pouzivat na
vodorovné povrchy, které nejsou
chranény pred destém. Minimalni sklon
povrchu by mél byt 27 stupnit a maximalni
délka sklonu 300 mm. Omitku nelze
pouzit pod Urovni terénu.

Omitka Drytex neni urcena pro
primou aplikaci na izolaéni desky.
Omitku nepouzivejte na vSechny druhy
tésnicich material( a v mistech
spar/dilatacnich spar.

UDRZBA

Natrenou omitku Drytex Ize myt pomoci
prostredku Algo Stop. Po pouziti Algo
Stop je treba omyty povrch oplachnout
vodou. Maximalni tlak myti 120 atmosfeér.
Vzdalenost myci trysky od stény by

méla byt 0,4-0,5 m.

CISTENI

Naradi doporucujeme ihned po ukonéeni
aplikace omitky oplachnout ¢istou vodou.
Likvidace musi byt v souladu s mistnimi a
narodnimi predpisy. Zakazané vypousténi
do kanalizace.

ZDRAVI A BEZPECNOST

Informace o zachazeni s vyrobkem,
skladovani a likvidaci jsou zahrnuty v listu
charakteristiky vyrobku, ktery je k
dispozici na webovych strankach
www.dryvit.pl
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Mineralni omitka

| ] PRIPRAVA POVRCHU

Povrch by mél byt hladky, Cisty, suchy, dobfe vyzrily, bez néletd, vykvétd, mastnych skvrn
a jinych latek, které znesnadnuji aplikaci. V pfipadé vzniku solnych vykvéti na zikladni
vrstvé, povrch by mél byt umyt odstrafnovacem vysoleni a poté oplachnuty vodou. Protoze
vysoleni jsou tézko viditelné na vlhkém povrchu, po zaschnuti by mél byt povrch znovu
posouzen. V pripadé potreby operaci myti opakujte. Po dukladném odstranéni vysoleni by
mél byt cely povrch opatfen zakladnim natérem Primax, vileckem nebo Stétcem, dle
technického listu vyrobku. Teplota vzduchu a povrchu pri relativni vlhkosti 55 % béhem
nanaseni omitky Drytex a pres dalSich 48 hodin nesmi byt nizsi nez +4 °C a vys$si nez +25°C.
Omitka Drytex nemuze zUstat nezajisténa.

V systémech ETICS:

Povrch, kterym je vyztuzena vrstva na bazi cementu musi byt suchy a vyzraly, a nanaseni
omitky Drytex lIze provést nejdrive 48 hodin po jeho provedeni. Podrobné informace jsou
obsaZeny v instala¢nim navodu systému Dryvit ETICS.

V systému Crack Render (ACR):

Systém Anti Crack Render (ACR) je feSeni doporucené pro nanaseni omitky Drytex na
povrchy, jako jsou: vapenocementové omitky, zdivo, Zelezobeton, sadrokartonové desky,
cementové desky, stavajici omitky a pFi renovace zateplovacich systému ETICS. Podrobné
informace jsou obsaZeny v instalaénim nédvodu systému Dryvit ACR.

| ]| PRIPRAVA MATERIALU K POUZITI

Do ¢Cistého kbeliku nalijte 5,5 - 6,0 litrti Cisté vody, a poté pfidejte suchou hmotu v
mnozstvi 25 kg a promichejte pomalobéznym michadlem (pocet otacek 400-500 ot/min)
dokud nevznikne homogenni hmota. Poté nechte omitku odlezet cca 5 minut, aby
vyzrala. Vse jesté jednou promichejte a v pripadé potreby pridejte trochu vody. Po
smichani s vodou je vhodnost k pouziti |-2 hodiny a zavisi na povétrnostnich
podminkach.

Teplota materidlu v dobé aplikace musi byt nizsi nez 25 °C.

. JoeoriEBA |

Textura Maximalni velikost zrna Spotreba m2/pytel
3.5-5.0 kg/m:
(sucha smés)
Freestyle 0,6 mm 1,2 20,8
Freestyle 2 mm 2,0 12,5
Sandblast 1,2 mm 1,6- 1,95 12,8- 15,6
Sandpebble 1,6 mm 2,0-2,2 1,2 Leden
-12,5
Sandpebble 2 2,0 mm 2,6- 3,0 8,3-9,6
Sandpebble 3 3,0 mm 3,2-3,9 6,4-7.8
Quarzputz 2,0 mm 2,0-2,2 11.2-12.5
Quarzputz 1,2 mm 09-1,2 20,8- 27,8
Fine

DS.PL.04.53.01

Vyrobek ma Hygienicky Certifikat ¢
329/322/334/2020 vydan Lékarskou
Univerzitou v Gdansku.

Vyrobek ma hygienicky certifikat
PZH: HK/B/1126/02/2016
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PRODUKT Z ATESTEM

DODATECNE INFORMACE

Obsazené v montaznim navodu systémii
Dryvit ETICS a ACR a v listu charakteristiky
vyrobku.

SCHVALENIi PRO POUZITI

DWU Systémy

DS.10.03.02 ETA - 18/0944 Roxsulation Pro

Ds.10.02.02 ETA - 19/0342 Drysulation Pro

DS.10.02.01 ETA - 08/0210 Drysulation

DS.10.01.04 ETA - 16/0426 Outsulation DM

KDWU Systém

DS.10.02.03 ICIMB-KOT- Drysulation Pro

2020/0108 ]

Prohlaseni o vlastnostech a Narodni
prohlaseni o vlastnostech jsou k dispozici na
webovych strankach www.dryvit.pl
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| | JAK POUZIVAT / APLIKACE

1) Omitku Drytex se nanasi nerezovym hladitkem na tloustku nejvétsiho kameniva.

2) Texturu vytvarujte na Cerstvé nanesenym materialu t'enim plastovym hladitkem. Cely
povrch by mél byt zatren stejnymi pohyby hladitka. Texturu hmoty Freestyle Ize
libovolné tvarovat, tloustka omitky by v§ak neméla presahnout 3 mm. Nanaseni omitky
na stejnomérny povrch musi byt provadéno nepretrzité (bez preruseni).

[ ] VLASTNOSTI

Doba schnuti — zavisi na teploté vzduchu, relativni vihkosti a tloust'ce omitky. Priblizné
48 hodin pri teploté +20 °C a relativni vlhkosti 55 %. Doba schnuti je delSi pfi nizsSich
teplotach a vyssi relativni vihkosti.

Docasna ochrana — béhem a po ukonceni praci, az do Uplného vyschnuti je tfeba omitku
chranit pred nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy (silny vitr, dést, vysoka teplota, slunecni
zareni, mlha atd.).

Vy3e uvedené informace odpovidaji specifikacim pro instalaci systému Dryvit a jsou a jsou predlozeny v dobré vife. Dryvit nenese
odpovédnost za praci projektanta a vykonavatele. Kontaktujte prosim nasi spolecnost, abyste se ujistili, Ze pouzivate nejnovéjsi
informace.
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